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Název zkoušky:  

Stanovení objemové hmotnosti kameniva v odm� rném válci. 
 
P� edm� t zkoušky: kamenivo 
� íslo a název normy: � SN 72 11 71 Stanovené objemové hmotnosti v odm� rném válci – neplatná, ale 
v praxi stále pou�ívána! 
 
Postup zkoušky: 

1. Kamenivo nasákneme vodou po dobu 24 hodin, hladina vody je min. 10mm nad kamenivem. 
2. P�ipravíme si cca 1kg vzorku se zrny velikosti max. 30, respektive cca 2kg vzorku se zrny 

velikostí max. 50 
3. Zrna povrchov�  osušíme, povrch zrn je matný, neleskne se. 
4. Vzorek zrn p�esn�  zvá�íme, hmotnost zaznamenáme – mn [g]. 
5. Odm� rný válec o objemu 1litr (pop�ípad�  2l) naplníme p�ibli�n �  do poloviny vodou a 

zaznamenáme hodnotu objemu V1 [dm3]. 
6. Do odm� rného válce vlo�íme promíchávací ty�  a opatrn�  vsypeme zvá�enou navá�ku kameniva. 
7. Zamícháme kovovou ty� í tak, aby se odstranily bublinky vzduchu.  
8. Ty�  vyjmeme z odm� rného válce. 
9. Ode� teme objem vody a kameniva V2 [dm3] a zaznamenáme. 
10. M�� ení provedeme dvakrát, poka�dé s jinou hmotnosti navá�ky. 
11. Provedeme výpo� et obou m�� ení a výsledky zpr� m� rujeme. 

 
Výpo� et: 
Objemová hmotnost kameniva  r p v kg/m3 se pro ka�dou navá�ku vypo� te ze vztahu:  
 
 
 
kde: 
mn hmotnost navá�ky nasyceného kameniva, [g] 
V1 objem vody v odm� rném válci p�ed vsypáním kameniva [dm3 (l)] 
V2 spole� ný objem kameniva a vody [dm3 (l)] 
 
Výsledná hodnoty se zaokrouhlí s p� esností na 10 kg/m3. 
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